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PROWADZANYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

(Wydanie nr 6)

Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe

Dokumenty odniesienia

Elastyczny zakres akredytacji

Kompletne fotele

Intensywno$¢ wydzielania ciepta i
dymu

- wydzielania ciepta

- wydzielania dymu

- masowa szybko$¢ spalania
Metoda kalorymetru meblowego

PN-EN 45545-2:2013+A1:2015-12
PN-EN45545-2:2021-01

ISO/TR 9705-2:2001

PN-EN 16989:2018-07

Materiaty obiciowe i wypelnienia
stosowane w siedziskach
tapicerowanych, fotele, siedziska

Zapalnos¢
- spalanie ptomieniowe post¢pujace
tlenie

BS 5852:2006

PN-EN 1021-1:1014-12

PN-EN 1021-2:2014-12

Kodeks FTP, Czes¢ 8, IMO:2010

Paliwa state i ciekle

Materiaty i wyroby budowlane
izolacyjne, konstrukcyjne,
wyposazeniowe i dekoracyjne

Cieplo spalania
Metoda kalorymetryczna

PN-EN 1SO 1716:2010
PN-EN 1SO 1716:2018-08
PN-C-04375-1:2013-07

Materialty 1 wyroby budowlane
izolacyjne, konstrukcyjne,
wyposazeniowe i dekoracyjne

Niepalno$¢ materiatow
- przyrost temperatury
czas palenia wzgledny ubytek masy

PN-EN 1SO 1182:2010

PN-EN 1SO 1182:2013-01
PN-EN ISO 1182:2020-12
Kodeks FTP, Czes¢ 1, IMO:2010

Zapalno$¢ PN-EN 1SO 4589-2:2006:06
Metoda wskaznika tlenowego PN-EN ISO 4589-2:2017:06
Zapalno$¢ PN-EN 1SO 11925-2:2013-01

- zasi¢g plomienia
- wystepowanie ptonacych kropli
Metoda pojedynczego ptomienia

PN-EN 1SO 11925-2:2010-01
PN-EN ISO 11925-2:2020-09
DIN 53438-2:1984-06
DIN 53438-3:1984-06

Boczne rozprzestrzenianie plomienia
- krytyczny strumien ciepta

- intensywno$¢ wydzielania ciepla
Metoda ptyty promieniujacej

1SO 5658-2: 2006
1SO 5658-2: 2006/AMD 1:2011
Kodeks FTP, Cze¢s¢ 5, IMO:2010

Dymotworczo$¢ i toksycznosé
- wydzielanie dymu
- indeks toksykometryczny

- stezenie CO2, CO, HBr, HCI, HCN,

HF, NOx, SO2
Metoda testu jednokomorowego
Metoda FTIR

PN-EN [SO 5659-2:2006

PN-EN [SO 5659-2:2017-08
PN-EN45545-2:2013-07+A1:2015-12
PN-EN45545-2:2021-01
PN-EN-17084:2019-02

PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05
Kodeks FTP, Czgs¢ 2, IMO:2010

Toksyczno$¢ produktéw rozktadu
i spalania

- stezenia i emisja masowa CO2, CO,

HBr, HCI, HCN, HF, NOx, SO2
- wskaznik toksykometryczny
- indeks toksykometryczny
Metoda FTIR

PN-B-02855:1988

NF X70-100-1:2006

NF X70-100-2:2006

PN-EN 45545-2:2013-07+A1:2015
PN-EN45545-2:2021-01
PN-EN-17084:2019-02

PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05

tel./faks 48 913170161
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Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe

Dokumenty odniesienia

Materialty i wyroby budowlane
izolacyjne, konstrukcyjne,
wyposazeniowe i dekoracyjne

Intensywno$¢ wydzielania ciepta i
dymu

- wydzielania ciepla

- wydzielania dymu

- masowa szybko$¢ spalania
Metoda pomiaru ubytku tlenu

1SO 5660-1:2002

1SO 5660-2:2002

I1SO 5660-1:2015

1SO 5660-1: 2015/Amd 1:2019
PN-C-04914:2000

Kodeks FTP, Czgs¢ 10, IMO:2010

Reakcja na ogien
- wydzielania ciepta
- wydzielania dymu
- boczne rozprzestrzenianie
ptomienia
- wystepowanie plongcych kropli i
czastek
Metoda pojedynczego ptonacego
przedmiotu

PN-EN 13823:2020-11

Reakcja na ogien
- spalanie ptomieniowe
- wysoko$¢ ptomienia
- przyrost temperatury
- dymotworczos$¢, emisja dymu
- wystgpowanie ptongcych kropli
i czgstek
Metoda szybu oghiowego

DIN 4102-15:1990-05
DIN 4102-16:2021-01

Posadzki i wyktadziny podtogowe

Reakcja na ogien

- krytyczny strumien cieplny
- wydzielanie dymu

Metoda plyty promieniujacej

PN-EN 1SO 9239-1:2010

QOdziez ochronna

Zapalnos¢

- czas palenia

- przepalenie krawedzi

- wystgpowanie ptonacych kropli
i czastek

PN EN 1SO 15025:2017-02

Sktadniki poscieli oraz materacoéw i
tapicerowanych podstaw lezysk

PN-EN 597-1:2016-02
PN-EN 597-2 :2016-02

tekstylia i folie

Zapalnosé PN-EN ISO 12952-1:2011-06
- spalanie ptomieniowe PN-EN ISO 12952-2:2011-09
postepujace tlenie BS 6807:2015 (2006)
BS 7176: 2008+A1:2011
BS 7177: 2008
Kodeks FTP, Czes¢ 9, IMO:2010
Zastony, firany, kurtyny, markizy Zapalnos¢ PN-EN ISO 6940:2005-12
oraz inne pionowo zawieszone - czas palenia PN-EN ISO 6941:2005-12

- rozprzestrzenianie si¢ ptomienia
Metoda pojedynczego ptomienia

Kodeks FTP, Cz¢s¢ 7, IMO:2010

Tworzywa sztuczne i inne materiaty
niemetalowe

Zapalnos¢

- czas palenia si¢ plomieniem

- czas zarzenia si¢

- zasieg ptomienia

- rozprzestrzenianie plomieni i

zarzenia

- powierzchnia zniszczenia

- wystepowanie ptonacych kropli
Metoda pojedynczego ptomienia

PN-EN 60695-11-5:2017-08
PN-EN 60695-11-10:2014-02
PN-EN 60695-11-20:2015-08
UL 94:2020-03

Wyroby i materiaty elektrotechniczne
i elektroniczne oraz izolacyjne i
elektroizolacyjne state

Odpornos¢ na rozzarzony drut
- wystgpienie zapalenia lub
zarzenia,
- temperatura zapalenia
- Zapalnos¢
- czas palenia
- rozprzestrzenianie si¢ plomienia
i zarzenia
Metoda rozzarzonego drutu

PN-EN 60695-2-10:2013-12

PN-EN 60695-2-11:2015-02

PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10
PN-EN IEC 60695-2-12:2022-06

PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
PN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
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Badane obiekty / Grupa obiektow

Badane cechy i metody
badawcze/pomiarowe

Dokumenty odniesienia

Materiaty i wyroby stosowane w
pojazdach samochodowych

Palnos¢
- czas palenia
- zasi¢g ptomienia
- szybkos¢ spalania
Metoda pojedynczego ptomienia

PN 1SO 3795:1996
Regulamin 118 ECE UN:2015+ AMD
4:2017. Zalacznik 6

FMVSS 302 (49 CFR 571.302)

Regulamin 118 ECE UN:2015+
AMD 4:2017. Zalacznik 8

Topliwos¢ Regulamin 118 ECE UN:2015+
- zapalno$¢ wystepowanie AMD 4:2017. Zatacznik 7
ptongcych kropli i czastek

Odpornos¢ na dziatanie paliw i
smarow

- masa wchlonigtego paliwa
Metoda wagowa

Regulamin 118 ECE UN:2015+
AMD 4:2017. Zalacznik 9

Kable, przewody elektryczne oraz
Swiattowodowe

Pionowe rozprzestrzenianie ptomieni
po pojedynczym izolowanym
przewodzie lub kablu

- zasigg 1 rodzaj zniszczenia

- rozprzestrzenianie plomienia

- ptonace krople

Metoda pojedynczego ptomienia

Regulamin 118 ECE UN:2015 +
AMD 4:2017. Zatacznik 10

PN-EN 60332-1-2:2010/A11:2017-02
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
PN-EN 60332-1-3:2010

PN-EN 60332-1-3:2010/A1:2016-03
PN-EN 60332-2-2:2010

Toksyczno§¢ produktéw rozktadu
i spalania
- stezenia i emisja masowa CO2, CO,
HBr, HCI, HCN, HF, NOx, SO2
- indeks toksykometryczny
Metoda pieca rurowego
Metoda FTIR

PN-EN 50305:2010 pkt 9.2
PN-EN 50305:2020-11 pkt 9.2

Ladunki masowe

Podatno$¢ na samozagrzewanie -
przyrost temperatury

Kodeks IMSBC:2013

1) Dopuszcza sie stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach i przepisach prawa.
Aktualna ,,Lista akredytowanych badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest udostepniana publicznie przez

Laboratorium.

Uwaga. Zastepuje wersje nr 5 z dnia 15-02-2021 r.

Zatwierdzit

Kierownik Laboratorium
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dr hab! Zygmunt Sychta

Police, dnia 11-07-2022 r.
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